Technische Information

coatings’

Contipur® & Vorlack Spray

Matter Universalvorlack auf Polyurethanbasis flir innen und aufen

Produktbeschreibung ! lllllr

Eigenschaften

Wasserverdunnbare, schnelltrocknende Haftgrundierung auf
Polyurethanbasis. Zur Anwendung als Grundierung auf Holz-,
Metall- und Hartkunststoffoberflachen sowie intakten Altbe-
schichtungen.

Leichte Verarbeitung mit gutem Standvermoégen, guter Deck-
kraft, langer Offenzeit, hervorragendem Verlauf und ausgezeich-
neter Kantenabdeckung. Bietet hervorragende haftvermittelnde
Eigenschaften, isoliert Holzinhaltsstoffe.
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Technische Angaben

Anwendungsbereich innen Spez. Gewicht ca. 1,350 g/cm?
Farbton weily Glanzgrad matt
PackungsgroRe 51 Produkt-Code F+L BSW30
(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010)
2 - 2 5 ~
Verbrauch 100 - 125 ml/m EU-VOC-Grenzwert Der VOC-Anteil betragt max. 30 g/l
Lagerung? kiihl und trocken ca. 1 Jahr Abfallschliissel® 17 07 01 (trocken), 08 01 12 (fliissig)

" Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden
Bauteil, unter Beriicksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 2Im ungedffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut verschlie-
Ren. °Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (geméaR VdL)

Acrylat/PU-Dispersion, Wasser, Titandioxid, Talkum, Zinkphosphat, Additive.
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Matter Universalvorlack auf Polyurethanbasis flir innen und aufen

Untergrundvorbehandlung

Untergrinde Allgemein

Der Untergrund muss tragfahig, sauber und trocken sein. Un-
tergrinde mit verfarbenden Inhaltsstoffen ein- bis zweimalig
sowie Eisen- und Stahluntergriinde im AuBenbereich zweima-
lig mit ContiPur® Vorlack Spray grundieren. Vorhandene Alt-
beschichtungen mussen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit
gepruft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, die entspre-chenden
BFS-Merkblatter und das Technische Merkblatt, in der jeweils
neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausfuhrung
ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich
zu prufen. In Zweifelsfallen Fachberatung anfordern!

Bei stark verschmutzten Untergrinden den Untergrund mit
Kluthe Aktivreiniger HP 500 vorreinigen und mit klarem Wasser
grundlich nachspulen.

Staubbindeticher durfen nicht eingesetzt werden! Alternativ
empfehlen wir, vor dem Applizieren des Materials den Unter-
grund mit einer Mischung aus Kluthe Brennspiritus und klarem
Wasser (1:1) mit Hilfe eines flusenfreien Lappens zu entfetten
und zu entstauben!

Bitte beachten Sie, dass der dauerhafter Kontakt zu weichma-
cherhaltigen Stoffen, wie z.B. Dichtungsbander an Tdren und
Fenstern, zu vermeiden ist. Es besteht Verblockungsgefahr.

Holz

Holzflachen im AuRenbereich schleifen und reinigen (gem.
BFS-Merkblatt Nr. 18). Die maximale Holzfeuchte bei mafhal-
tigen Bauteilen muss unter 13 % liegen, bei nicht maB-halti-
gen Bauteilen unter 15 %. Sofern im Holz eine héhere Feuch-
tigkeit vorliegt, darf das Holz nicht beschichtet werden. Im
Aullenbereich sind rohe Holzer gegen Blaue und Faulnis mit
Conti® Tekton® IG vorzubehandeln.

Eisen und Stahl

Eisen und Stahl auf den Reinheitsgrad SA 2 %2 oder St 3 gemai
DIN ISO 12944 Teil 4 entrosten und mit ContiPur® MultiProtect
grundieren. Verzinkte Flachen gemafl BFS-Merkblatt Nr. 5 vor-
behandeln. Zur Erzielung der Kategorie C3 lang sind min-de-
stens drei Anstriche erforderlich!

Altbeschichtungen

Altbeschichtungen mussen sauber, trocken und tragfahig sein.
Trennmittelrickstande entfernen, anschleifen und gut reinigen,
ggf. Haftungsprufung vornehmen. Auf Pulverbe-schichtungen,
Coil-Coatings und anderen kritischen Untergriinden ist vorweg
eine Probe-beschichtung auszufuhren und die Haftung mittels
Gitterschnitt gem. DIN EN 2409 zu prfen.

Hart-PVC

Flachen aus Hart-PVC sind gemal BFS-Merkblatt Nr. 22 vorzu-
behandeln und einmal mit ContiPur® Vorlack Spray zu grun-
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dieren. Nicht auf Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) an-
wenden!

Flecken

Bei stark verunreinigten Flachen mit ausgepragter Fleckenbil-
dung, wie z. B. ausgetrockne-tem Wasser und/oder Nikotin so-
wie bei Holzern mit einem hohen Gehalt an farbenden Inhalts-
stoffen, muss ContiPur® Vorlack in Verbindung mit ContiPur®
2K Harter in zweifachem Arbeitsgang eingesetzt werden. Vor
Verarbeitung ist eine Testbeschichtung erforderlich!

Bltte beachten! ContiPur® 2K Harter ist nicht geeignet fur den
Einsatz in Spritzgeraten!

Verarbeitung

Materialeinstellung / Verdiinnung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit an-
dersartigen Materialien mischen.

Materialtdnung

Uber das Conti ProfiColor® Farbmischsystem. Achtung! Bei
getonter Ware wird die Isolier- und Korrosionsschutzwirkung
beeintrachtigt!

Auftragsverfahren
Streichen, rollen oder spritzen

Verarbeitung

Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Ge-
brauch gut aufrthren und mit Pinsel oder Lack-
rolle gleichmaRig auftragen. Falls erforderlich,

max. 3 % Wasser zugeben.

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 7 °C (idea-
ler Bereich 10 bis 25 °C), relative Luftfeuchte < 80 %. Nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuch-
tigkeit (Nebelnasse) oder starkem Wind verarbeiten. Vor Staub-
einwirkung schutzen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Airless
Geratetyp | Pistilen- | Gerate- Diisen- Wasser Material-
filter filter groRe druck
Airless FFA 0
Graco blau blau 310/412 max.3% 140
Airless . . FF .
Wagner griin grin 410/412 max.3% 150

AirMix - Durch Luftunterstitzung beim Spritzvorgang kann der
Materialdruck um 20-40 bar gesenkt werden.

TempSpray - Bei temperierter Spritzunterstitzung kann der
Materialdruck um 20-40 bar gesenkt werden. Material nicht
Uber 40°C aufheizen!

Ein Unternehmen der| Kiluthe Gruppe

Seite 2 von 3

<
N
S
13
a
@
©
k-]
=
8
17}



Technische Information

Contipur® & Vorlack Spray

coatings’

Matter Universalvorlack auf Polyurethanbasis flir innen und aufen

Niederdruck - FUr den Einsatz im Niederdruckverfahren ver-
wenden Sie bitte das Produkt ContiPur® Vorlack HVLP.

Trocknung

(bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken nach
ca. 1 Stunde. Uberstreichbar nach ca. 6 Stunden. Duchgehar-
tet nach ca. 7 Tagen. Mechanische Belastung der Oberflachen
sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden. Niedrigere Tem-
peraturen und eine héhere Luftfeuchtigkeit verlangern die Tro-
ckenzeit.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl.
unter Gebrauch von Spulmitteln.

Angetrocknete Farbflecken kénnen mit Kluthe Lésol 2010 an-
geldst und mit Wasser entfernt werden. Gesondertes Techni-
sches Merkblatt beachten.

Hinweise
BFS-Merkblatt Nr. 26

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemit-
telbasis entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A. Die Klasse
der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung
des Produktes und der Mischrezeptur.

Besonders zu beachten

Die Ausfuhrung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuells-
ten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Techni-
schen Merkblatter durchzufuhren (siehe Web-Links). In schwie-
rigen Fallen Beratung einholen.

Achtung! Beim Spruhen koénnen geféhrliche lungengéngige
Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Besondere Hinweise

Vor Frost schutzen! Darf nicht in die Hande von Kindern gelan-
gen. Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden. Bei Verschlu-
cken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Enthalt: 3-Aminopropyltriethoxysilan; 1,2-Benzisothi-
azol-3(2H)-On; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-
3-On + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On (3:1).Kann allergische Re-
aktionen hervorrufen.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste kdnnen auch als Baustellenabfall nach
Abfallschlussel Nr. 17 07 01 oder im Hausmull entsorgt werden.
Flussige Reste unter Bertcksichtigung der behordlichen Ab-
fallbeseitigungsvorschriften (Abfallschltssel-Nr. 08 01 12) ent-
sorgen.

Conti Coatings GmbH & Co. KG
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Technische Beratung

Grundsatzlich kénnen in dieser technischen Information nicht
alle Untergrinde und anstrichtechnischen Probleme aufgefuhrt
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so kén-
nen Sie selbstverstandlich auch technische Beratung erhalten
unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 208 9948-
156.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fulle moglicher Einflusse bei Verarbeitung
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifun-
gen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkre-
ten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eige-
ner Verantwortung zu beachten.
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